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MARKpro Akril dorzsolt vakolat 2,0
mm

Akril dorzsolt vakolat

1. Leiras, alkalmazas

MARKpro Akril dérzsélt vakolat 2,0 mm vékonyrétegli nemes vakolat polimer kétés alapon, amelyet egyenletes
szemcsés felszin jellemez, a homlokzati falfelUletek diszité védelmére szolgal, mint zar6 vakolat a hdszigetelési
rendszerekben valamint beltéri diszitésre. JOl tapad valamennyi finoman érdes épitési alapra: a hészigetelési
rendszerek homlokzati alapvakolataira, a hagyomanyos finom mész-cement és cement vakolatokra stb.

A vakolatokat magas szilardsag, j6 paraatereszt6-képesség (hidrofébia) jellemzi. Az akril vakolatokra nem jellemz6
aranyos j6 paraatereszt6 képességnek kdszonhetéen zaré vakolatként is felhordhatdk a hészigeteld
rendszerekben, asvanygyapotra. A fistgazok hatasaira, az UV sugarak és mas légkori hatasokkal szembeni jé
ellenallas biztositja a tartéssagot minden éghajlati viszony k6z6tt, még a vékony tetdszegély magas épitmények
homlokzati fellletein is, amelyek er6sen ki vannak téve a csapadékok hatasainak. A kezelt fellletek szamara
biztositott a fali algak és penész elleni hosszan tarté ellenallas (védelem), ezért a biocid anyagok hozzaadasa a
felhordas el6tt nem sziikséges.

2. Szinarnyalatok

* Fehér (1001-es arnyalat)
* A JUB FAVOURITE FEELINGS szinkartya JU5 szintablazat egyes arnyalatai (a JUMIX szinkeverd allomasokon
és az értékesitési helyeken!)

* Bizonyos feltételek mellett a vevdk egyedi igénye szerinti arnyalatban is kaphato

3. Miiszaki adatok

Kiszerelés 25 kg

Siriség ~1,65 kg/dm?
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Higithatdsag vizzel 1 dl/bucket
Rétegvastagsag ~2,0 mm
Szaradasi id6 Tapintasra szaraz ~6 h

T =+20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %

Atlagos anyagsziikséglet ~2,5 kg/m?
Paraatereszt6-képesség EN ISO 7783-2 M koefficiens <60

Sd-érték (d = 2,0 mm) <0,12 m 1. osztaly
Vizfelvétel w24 (EN 1062-3) <0,5 kg/m2*h0,5
Vizfelvételi osztaly W2
Tapadas betonhoz (EN 1542) >0,3MPa

4. Felhordasi korulmények

A habarcskeverék felhordasa csak megfeleld iddjarasi- illetve mikroklimatikus viszonyok kéz6tt lehetséges: a
leveg6 és a falfelilet hBmérséklete ne legyen +5°C-nal alacsonyabb és ne legyen +30°C-nal magasabb, a leveg6
relativ paratartalma ne legyen tdébb 80 %-nal. A homlokzatfellleteket a napsutéstél, széItél és a csapadéktdl
takarassal védjuk, de a védelem ellenére esg, kdd vagy erés szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A feliilet elokészitése

A felllet legyen szilard, szaraz és tiszta, valamint rosszul tapadé részektél, portdl, vizben kénnyen oldodéd soktal,
zsirtdl és egyéb szennyezddésektdl mentes. Az esetleges kisebb egyenetlenségek — kitiremkedések és
bemélyedések — megnehezitik a felhordott vakolat simitasat, ezért ennek értelmében forditsunk maximalis
figyelmet a felllet el6készitésének.

Az ujonnan felhordott alapvakolatokat a felhordott rétegvastagsag cm-enként legalabb 7-10 napig szaritsuk a
dekorativ vakolat felhordasat megel6zéen (a fellletek feltlintetett szaradasi ideje normal kérilmények esetén
érvényes: T = +20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %). A régi szilard vakolatot megtisztitjuk a festéktél és egyéb
dekorativ rétegektél. A megtisztitott felliletet alaposan portalanitjuk a legjobb mosassal, ezt kdvetéen, ha
szlkséges, kijavitjuk és kisimitjuk.

A forré vizsugarral vagy gézzel torténé lemosas kilondsen ajanlott szalerésitésli cement és minden betonfelllet
esetében, hiszen az ujakrol ily médon eltavolithatjuk az olajmaradvanyokat, a régiekrél pedig a kormot, mohat,
gombasodast, festékmaradvanyokat, stb.

Az alapfellletre felhordjuk a MARKpro Grund alapozét, amelyet a vakolat szinéhez a lehet6 legkdzelebb esé
szinarnyalatra kevertetlink ki. A vakolat felhordasat csak akkor kezdjik meg, amikor az alapozé bevonat mar
teljesen megszaradt. Normal kortiimények kozott (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %) a szaradasi id6
legaldbb 12 6ra.

Az alapozodkat illeté tovabbi informacidkért kérjik olvassa el a termék mlszaki adatlapjat.

6. A habarcskeverék elkészitése

A habarcskeveréket hasznalat el6tt elektromos keverével alaposan atkeverjik, amennyiben szikséges (csak
kivételes esetben) vizzel higitjuk (legfeljebb 1 dl/bucket). Mindenképp ellendrizzik a szinarnyalatot, ezutan
egalizaljuk a habarcskeveréket, hogy kikiszobdljuk a kannak kézotti legaprébb — szabad szemmel szinte
lathatatlan kilonbségeket. El6sz6r egy megfeleléen nagyméretli edényben alaposan keverjik 6ssze négy kanna
tartalmat. Amikor az igy elkészitett keverék egynegyedét felhasznaltuk, akkor a kdvetkez6 kanna tartalmat ontstik
bele az egalizalé edénybe és ismét alaposan keverjik 6ssze a tobbi habarcskeverékkel, stb. Az ugyanabbdl a
gyartasi sarzsbdl szarmazo fehér habarcsokat - melyeket nem higitottunk — nem szukséges egalizalni.

A vakolat barminem( ,javitasa” (szinez8anyagok hozzaadasa, higitas, stb.) felhordas kdzben tilos.

7. A habarcskeverék felhordasa
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A habarcskeveréket kézzel — rozsdamentes acél simitéval — vagy géppel, szérassal visszuik fel a legnagyobb
szemcse atmérd@jével azonos vastagsagban. Szoérassal torténd felhordas esetén tartsuk be a gépi berendezés
gyartoi utasitasait.

A felhordas utan néhany perccel (az optimalis id6t a felllet nedvszivé képessége és a mikroklimatikus viszonyok
fuggvényében allapitjuk meg) kemény mianyag simitéval elsimitjuk a vakolat feluletét ugy, hogy a
homokszemcséket a simitoval ,gorgetve” a felvitt réteget egyenletesen szétteritjik a fellleten. Vizszintesen,
fuggblegesen vagy korkdrds mozdulatokkal dorzsoljik el. A vakolat fellletébdl kimered6 habarcsrogoket a végén —
néhany perccel a simitas utan — belenyomjuk ugy, hogy a fellletet egy tiszta, rozsdamentes acél simitéval még
enyhén elsimitjuk.

A munkat végezzik minél gyorsabban — megszakitas nélkll a fal egyik végétil a masikig. A tobb szintre kiterjedd
falfellletekre a vakolatot egyidejéleg hordjuk fel minden szinten: a vakolat felhordasat mindig a fels6 szinten
kezdjuk, az alsé szinteken pedig "lépcsdzetes eltolddassal" dolgozunk. A nagyobb falfellileteket megfeleldé
vajatokkal, habarcsszegélyekkel és egyéb diszitéelemekkel, keretekkel vagy ehhez hasonlé médon kisebb
fellletekre osztjuk, igy elkerilhetjik,a vakolat folytatélagos felhordasa soran esetlegesen keletkez6 nehézségeket,
valamint az esetleg nem eléggé egységes alapbdl eredé nem tul esztétikus latvanyt. A fellletek érintkezését a
sarkokban megkoénnyitik a néhany cm széles finoman simitott savok, melyek kellemes dekorativ hatast is
kdlcsondznek a megmunkalt fellleteknek. A simitott diszitésavokat, vajatokat, habarcsszegélyeket, kereteket, stb.
rendszerint a dekoraciés vakolat felhordasa el6tt alakitjuk ki. Megfelel6 homlokzatfestékekkel biztositjuk
védelmuket, mikdzben Ugyellnk arra, hogy a bevonatokat figyelmetlenll ne hordjuk fel e fellleteken tul azokra a
részekre, amelyeket a dekoracids vakolatok felhordasara készitettiink el6.

A frissen megmunkalt fellletek csapadékkal (réteg kimosddasa) szembeni ellenallésaga normal korilmények
kozott (T

= +20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %) legkésébb 24 6ra elteltével alakul ki.

A szerszamokat a hasznalatot kdvetien azonnal mossuk le alaposan vizzel, a megszaradt foltokat nem lehet
eltavolitani.

8. Megmunkalt felliletek karbantartasa és felujitasa

A MARKpro Akril dorzsolt vakolat 2,0 mm-val megmunkalt homlokzatfelliletek kilondsebb karbantartast nem
igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapadd szennyez&déseket leseperhetjik, leporszivézhatjuk vagy
lemoshatjuk vizzel. A ratapadt port és a makacsabb foltokat egy altalanos haztartasi tisztitészeroldatba martott
puha kefével torténd enyhe dorzsoléssel, majd a fellilet tiszta vizzel térténd lemosasaval tavolitjuk el.

Azokon a fellleteken, amelyekrél a foltokat vagy a szennyezddéseket a fent leirt médon nem tudjuk eltavolitani,
végezzink megujito festést, amely a REVITALCOLOR NG vagy a SILICONECOLOR NG mikroszalakkal erésitett
homlokzatfesték kétrétegi felhordasabdl all, melyet el6z8leg megfeleld alapozé bevonattal lattunk el.

9. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatésag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C kozotti hémérsekleten, kozvetlen napfenytdl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!
Eredeti, sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatésag: legalabb 12 hénap

10. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett miiszaki utmutatot tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a
termék felhasznalasaval optimalis eredményt érjlink el. A rossz termékvalasztasbol, helytelen felhasznalasbdl
vagy rossz minéségli munkavégzésbdl szarmazoé karokért nem vallalunk felelésséget. A JUB nem vallal
felel6sséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordasahoz hasznalt alapfeltletet nem megfeleléen
készitik el6, vagy ha a mas gyartoktol szarmazoé anyagok nem megfeleld minéségliek. Abban az esetben, ha
termékeinket az alapfellleten megmaradt régi bevonatokra vagy mas gyartétol szarmazd anyagokkal el6készitett
feluletekre hordjuk fel, kdtelezé a kisebb fellletekre torténé tesztfelhordasok elvégezése minden felhasznalni
tervezett JUB termék esetén, betartva a miszaki utmutatokban el6irtakat, a teljes feluletre kiterjed® munka
megkezdése elbtt.

Biztonsagi intézkedések: Kdvesse a termék biztonsagi adatlapjan talalhaté utasitasokat.
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A vakolat szine eltérhet a szinkartyan talalhaté lenyomattol, modelltél vagy az igazolt mintatol, de a teljes
szineltérés (AE) legfeljebb 2,5 ha a of shades from FAVOURITE FEELINGS JUS5 szinkartya szerinti arnyalatokrol
van sz0. A teljes eltérés a vakolatok szinében, amelyek mas szinkartya szerint készlltek, nagyobb is lehet az
el6zd mondatban garantalt értéktél.

Az ellenbrzésre mértékadd a szabalyosan megszaradt vakolatréteg a szabvanyos prébakartonon. A
szinarnyalatokban eléforduld kulénbség, amely a nem megfelel§ munkafeltételek, felhordasi technika és a
habarcskeverék kezelés kdvetkezménye, amely nincs 6sszhangban a kivitelezési vagy felhordasi utasitassal arra
az alapra, melyet nem megfelel6en készitettek eld, tul nagy vagy tul alacsony nedvszivassal rendelkezik, alig vagy
tul érdes, amely nedves vagy nem eléggé szaraz, nem lehet a reklamécio targya.

A homlokzati hészigeteld rendszerek zarorétegének a 25 feletti fényességi értékkel (Y) rendelkezé vakolatokat
ajanljuk. A s6tétebb vagy intenzivebb tonusu vakolatok, kevésé tartésak a csapadékviz okozta kimosodassal
szemben, tovabba kevésbé ellenalldak és hajlamosabbak a krétasodasra. Ebbdl az okbdl az ilyen
korilményeknek kitett homlokzati fellleteken keletkez8, gyorsabb fakulas formajaban megjelend valtozasokeért
nem vallalunk felel6sséget. Ezért az ilyen vakolatok alkalmazasa és a megmunkalt fellletek karbantartasa
tekintetében minden egyes konkrét esetben kérjen segitséget szakembereinktdl. Az ebbél a szempontbdl kényes
szinarnyalatok listaja megtalalhatdé a JUMIX szinkeverd allomasokkal rendelkezd uzletekben, valamint értékesitési
és miszaki-informacios szolgalatunknal.

Ez a miiszaki adatlap kiegésziti és felvaltja az 6sszes korabbi kiadast, az esetleges késbbbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

Akiadés jele és datuma: MAZ-SRB-01/25, 2025.06.27

JUB Kft.
9500 Cellddmalk, Sagi u. 218. (Magyarorszag)
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